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Styrol-Butadien-Kautschuk  SBR -45 100
Polyurethane  AU, EU -30 80
Butyl-Kautschuk  IIR -55 105
Nitril-Butadien-Kautschuk  NBR -30 110
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk  -20 150
Chloropren-Kautschuk  CR -45 100
Epichlorhydrin-Kautschuk  ECO -35 130
Polyacrylat-Kautschuk  ACM -15 150
Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuk  EP -45 150
Fluor-Silikon-Kautschuk  FMQ -55 175
Fluor-Kautschuk  FPM -20 200
Silikon-Kautschuk  MVQ -50 210
Perfluor-Kautschuk (Parofluor)  FFK -20 270
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Styrol-Butadien-Kautschuk  SBR

Polyurethane  AU, EU

Butyl-Kautschuk  IIR

Nitril-Butadien-Kautschuk  NBR

Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk  HNBR

Chloropren-Kautschuk  CR

Epichlorhydrin-Kautschuk  ECO

Polyacrylat-Kautschuk  ACM

Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuk  EPDM

Fluor-Silikon-Kautschuk  FMQ

Fluor-Kautschuk  FPM

Silikon-Kautschuk  MVQ

Perfluor-Kautschuk (Parofluor)  FFKM

Temperatur (C°)

Temperaturbereich verschiedener Elastomere

Gummi Roost AG Temperaturbest. Elastomere / Januar 2005


	Temperaturbest. Elastomere

